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6. b) Europäische Bewertungsdokumente: 
  Y 
 
  Europäische Technische Bewertung: 
  - 
  Technische Bewertungsstelle: 
  - 
  Notifizierte Stelle: 
  - 
 
7.  Erklärte Leistung(en) 

Wesentliche Merkmale 
(Leistungsmerkmale) 

Leistung 
(Klasse) 

Harmonisierte technische 
Spezifikation 

9.2.2  Gasdichtheit/Leckage nach dem Rußbrand 

                      a) N1 1 

EN 1457-2 

                      b) N1 
                      c) N1 1 
                      d) N1 
                      e) N1 1 

                      f) N1 
                      g) P1 
                      h) N1 1  
                      i) N1 
                      j) P1 

9.2.3 Gasdichtheit/Leckage nach Prüfung Betriebstemperatur 

                    a) N1 1  
                    b) N1 
                    c) N1 1 
                    d) N1 
                    e) N1 1 
                    f) N1 
                     g) P1 
                     h) N1 1 
                     i) N1 
                     j) P1 

13.1 Kondensatbeständigkeit (Wasserdampfdurchlässigkeit) 

a) WC 5 - 10 g h-1 m-2

b) WC 5 - 10 g h-1 m-2

c) WC 5 - 10 g h-1 m-2

d) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
e) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
f) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
g) WA ≤ 2 g h-1 m-2 

h) WC 5 - 10 g h-1 m-2

i) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
j) WC 5 - 10 g h-1 m-2 

13.2 Strömungswiderstand (mittlere Rauigkeit) 0,0015 m EN 1457-2 EN 13384-1 
14. Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,02 m²K/W bei 200 °C 

EN 1457-2 

9.2.1, 9.2.2 Feuerwiderstand (Rußbrandbeständigkeit) 

a) Nein (O) 
b) Nein (O) 
c) Nein (O) 
d) Nein (O) 
e) Nein (O) 
f) Nein (O) 
g) Nein (O) 

h) Ja (G) 
i) Ja (G) 

j) Nein (O) 

9.2.3 Prüfung Betriebstemperatur 

a) Nein (O) 
b) Nein (O) 
c) Nein (O) 
d) Nein (O) 
e) Nein (O) 

                                                           
1 Geprüft mit Wärmedämmung Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m²K/W ± 0,04 m²K/W 
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